
Теми завдань самостійної творчої роботи з дисципліни «Магнетизм 

низько дисперсних систем» для підготовки магістрів спеціальності 105-

прикладна фізика та наноматеріали. 

Завдання 1. Методи вимірювання магнітної сприйнятливості слабомагнітних 

металів і сплавів. 

1.1 Метод Фарадея; 

1.2 Метод Гуї; 

1.3 Метод Фарадея-Сексміта; 

1.4 Метод крутильних терезів. 

Завдання 2. Утворення кластерів (однодоменних феромагнітних областей) 

поблизу температурної мартенситної точки в залізо-нікелевих сплавах 

(Ni 15…29 мас.%) 

 2.1 Фізичне тлуматчення температурної мартенситної точки; 

 2.2 Магнітний стан залізо-нікелевихстанів поблизу мартенситної точки; 

 2.3 Стрибкоподібне зародження мартенситу на початковій стадії 

атермічного та ізотермічного γ→α перетворення; 

 2.4 Про можливості утворення однодоменних феромагнітних областей 

поблизу мартенситної точки. 

 

Завдання 

3.Дослідженняфазовихперетвореньнеочищенихвуглецевихнанотрубокмагнітом

етричним методом. 

 3.1 Склад неочищенихвуглецевихнанотрубок; 

 3.2 

Експериментальназалежністьпитомоїмагнітноїсприйнятливостівідвеличини, 

оберненоїмагнітному полю; 

 3.3 

Визначенняпитомоїмагнітноїсприйнятливостіматрицінеочищенихнанотрубок, 

якімістятьферомагнітнікластери; 



 3.4 Визначеннянизькоїкількостіферомагнітнихкластерів, якімістять в 

нанотрубках. 

 

Завдання 

4.Інтерпретаціявисокотемпературнихзначеньпитомоїмагнітноїсприйнятливості 

χ деформованноїсталі 12Х18Н10Т. 

 4.1 Закон Кюрі-Вейса та використання для 

дослідженьбільшчутливоїдотикуобміноївзаємодіїміж атомами залежності  

замість ; 

 4.2 Аналізбільшуніверсальноговиразу ніж закон 

Кюрі Вейса; 

 4.3 Теоретичніграфікивказаноговищевиразу для магнітноївзаємодіїміж 

атомами; 

 4.4 

Дослідженнятемпературноїзалежностіпитомоїмагнітноїсприйнятливості для 

недеформованої і деформованоїсталі 12Х18Н10Т. 

 

Завдання 5.Порівняльна характеристика парамагнітнихстаніваустенітноїсталі 

08Х18Н10Т під час нагрівання та охолодження . 

 5.1 Магнітніперетворенняпарамагнетиків і 

феромагнетиківпідвпливомтемператури; 

 5.2 

Дослідженнятемпературноїзалежностіпитомоїмагнітноїсприйнятливостісталі 

08Х18Н10Т при нагріванні; 

 5.3 

Дослідженнятемпературноїзалежностіпитомоїмагнітноїсприйнятливостісталі 

08Х18Н10Т при охолодженні; 

 5.4 ВизначенняпостійноїКюрісталі 08Х18Н10Т. 


