КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
з дисципліни ”Виробництво сплавів кольорових металів”

1. Класифікація, вимоги і властивості сплавів кольорових металів.

2. Способи виготовлення сплавів кольорових металів.

3. Класифікація та характеристика алюмінієвих сплавів. Способи маркировки сплавів.

4. Класифікація та характеристика алюмінієвих ливарних сплавів.
5. Способи виробництва алюмінієвих лігатур.

6. Способи введення лігатур.

7. Виробництво алюмінієво-кремнієвих сплавів способом сплавляння. Основні стадії, технологічна схема способу сплавляння.

8. Вибір і підготовка плавильного обладнання. Конструкція печі САН.

9. Конструкція та принцип дії печі ІАТ.
10. Підготовка шихтових матеріалів до виплавки алюмінієво-кремнієвих сплавів.

11. Технологія виплавки алюмінієво-кремнієвих сплавів у печах САН та ІАТ.

12. Виробництво алюмінієво-кремнієвих сплавів електротермічним способом. Основні стадії, технологічна схема способу.

13. Фізико-хімічні основи виплавлення алюмінієво-кремнієвих сплавів з рудної сировини. Вимоги до шихти для руднотермічної плавки.

14. Конструкція і типи руднотермічних печей, зони у печі.

15. Виплавлення та рафінування первинного алюмінієво-кремнієвого сплаву.

16. Переробка первинного сплаву на ливарні алюмінієві сплави.

17. Класифікація вторинної алюмінієвої сировини. Терміни і визначення.

18. Принцип створення і елементи побудови технологічної схеми переробки вторинної алюмінієвої сировини.

19. Вимоги до металургійних печей для плавки вторинної алюмінієвої сировини. Класифікація печей.
20. Хімічні взаємодії під час плавлення вторинної алюмінієвої сировини.
21. Джерела втрат металу під час плавлення вторинної алюмінієвої сировини.
22. Конструктивні та технологічні особливості протиточної відбивної печі. Технологія плавлення вторинної сировини у двокамерній відбивній печі.
23. Особливості конструкції та принцип дії обертових короткобарабанних печей. Недоліки обертових печей. Технологія плавлення вторинної алюмінієвої сировини.

24. Призначення, склад і вимоги до флюсів, що використовують під час плавлення вторинної алюмінієвої сировини.
25. Адсорбційні методи рафінування алюмінієвих сплавів.
26. Неадсорбційні методи рафінування алюмінієвих сплавів.
27. Характеристика і типи алюмінієвих шлаків. Класифікація способів переробки шлаків.
28. Способи переробки рідких алюмінієвих шлаків. Термічна переробка шлаків.

29. Сухі способи переробки малосольових алюмінієвих шлаків: сутність, переваги, недоліки.

30. Технологічна схема гідрометалургійної переробки алюмінієвих шлаків.

31. Апаратура і технологічні режими процесу вилуговування сольових алюмінієвих шлаків.

32. Апаратура і технологічні режими випарювання сольових розчинів гідрометалургійної переробки алюмінієвих шлаків.

