Види контролю і система накопичення балів

Сумарний рейтинговий бал за період вивчення дисципліни «Корозія і захист металів» складає 100 балів. 
Оцінювання навчальних успіхів студентів реалізується шляхом проведення поточного та підсумкового контролю успішності. Теоретичний (лекції, тестування і залік) і  практичний курси (лабораторні роботи) дисципліни оцінюються окремо. 
Передбачено, що для кожного розділу дисципліни значення максимальної рейтингової оцінки складає 15 балів. 
Робочим навчальним планом підготовки з дисципліни «Корозія і захист металів» передбачене проведення підсумкового контролю у формі заліку, максимальна оцінка якого складає 40 балів.


Розподіл балів за поточними видами контролю з дисципліни

	№ розділу
	Вид поточного контролю
	Макс-на   кіл-сть балів

	1
	ЛР № 1 «Вивчення хімічних властивостей металів у різних середовищах»
	

	1
	Опитування на заняттях
	5

	2
	ЛР № 2 « Вивчення  впливу температури на кінетику газової корозії металів»
	10

	2
	Опитування на заняттях
	5

	3
	ЛР № 3. «Способи визначення швидкості електрохімічної корозії».
	10

	3
	Опитування на заняттях
	5

	4
	ЛР № 4. «Способи захисту від корозії»
	10

	4
	Опитування на заняттях
	5

	
	Усього за видами поточного контрою
	60


   
Студент, який виконав всі завдання протягом семестру, отримує допуск до заліку. Залік виставляється на основі оцінювання відповідей на тестові  питання в системі Moodle (максимум 30 балів) і виконання студентом практичного розрахункового завдання (максимум 10 балів).
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