Модульна контрольна робота № 2

Навчальна дисципліна «Електрохімія» 

Спеціальність «Хімія», 4 курс

Варіант № 1

1. В чому полягає сутність процесу електролізу? Що таке вихід за струмом (1 бал)?

2. Розчин містить йони Fe2+, Ag+, Bi3+ і Pb2+ в однаковій концентрації. У якій послідовності йони будуть виділятися при електролізі, якщо напруга достатня для виділення будь-якого металу (2 бали)?  

3. Складіть схеми електролізу з інертними електродами водних розчинів солей: AgNO3, BaCl2 (2 бали)
4. Якої сили повинен бути струм, щоб за час t шляхом електролізу з розчину солі виділився метал масою m г? Запишіть електродні процеси. (2 бали)
	№
	Сіль
	m, г
	t

	1
	AgNO3
	2,00
	15 хв. 38 с.


5. Що називається корозією? Наведіть приклади руйнування металевих виробів внаслідок корозії  (1 бал).
6. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, що виникають внаслідок конструкційного контакту зазначених в умові металів у розчині з наведеним значенням рН: а) за наявності кисню, б) у відсутності кисню. (2 бали)
	№
	Метали
	рН

	6
	Mn; Cd
	3


7. Назвіть метал, який можна використати: а) як анодне; б) як катодне покриття для захисту від корозії залізного виробу. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, які виникають під час атмосферної корозії внаслідок ушкодження кожного покриття та напишіть рівняння електродних процесів. (2 бали)
	№
	Метали

	18
	Mn; Ni


Модульна контрольна робота № 2

Навчальна дисципліна «Електрохімія» 

Спеціальність «Хімія», 4 курс

Варіант № 2
1. Яка принципова відмінність процесів, що відбуваються у гальванічному елементі та при електролізі (1 бал)?

2. При електролізі розчину солі металу (ІV) за 10 хвилин при силі струму 5 А виділилося на катоді 1,517 г металу. Визначте молярну масу еквівалентів металу та вкажіть його (2 бали).

3. Складіть схеми електролізу з інертними електродами водних розчинів солей: Cr(NO3)2,  Na2S (2 бали).
4. Якої сили повинен бути струм, щоб за час t шляхом електролізу з розчину солі виділився метал масою m г? Запишіть електродні процеси. (2 бали)
	№
	Сіль
	m, г
	t

	1
	CuSO4
	4,30
	13 хв. 57 с.


5. Що таке інгібітор? Чим інгібітор відрізняється від каталізатора? (1 бал)
6. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, що виникають внаслідок конструкційного контакту зазначених в умові металів у розчині з наведеним значенням рН: а) за наявності кисню, б) у відсутності кисню. (2 бали)
	№
	Метали
	рН

	9
	Mn; Cd
	9


7. Назвіть метал, який можна використати: а) як анодне; б) як катодне покриття для захисту від корозії залізного виробу. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, які виникають під час атмосферної корозії внаслідок ушкодження кожного покриття та напишіть рівняння електродних процесів. (2 бали)
	№
	Метали

	19
	Са; Cо


Модульна контрольна робота № 2

Навчальна дисципліна «Електрохімія» 

Спеціальність «Хімія», 4 курс

Варіант № 3
1. Яке значення для електролізу має матеріал електрода? (1 бал)
2. Обчисліть масу срібла, що виділилося на катоді при пропущенні струму силою 6 А через розчин аргентум нітрату протягом 30 хвилин. (2 бали)
3. Складіть схеми електролізу з інертними електродами водних розчинів солей: Na3PO4, СrСl3 (2 бали).
4. Якої сили повинен бути струм, щоб за час t шляхом електролізу з розчину солі виділився метал масою m г? Запишіть електродні процеси 
(2 бали).
	№
	Сіль
	m, г
	t

	1
	Fe2(SO4)3
	2,50
	20 хв. 46 с.


5. Чим визначається вибір захисту металу від корозії (1 бал)?

6. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, що виникають внаслідок конструкційного контакту зазначених в умові металів у розчині з наведеним значенням рН: а) за наявності кисню, б) у відсутності кисню (2 бали).
	№
	Метали
	рН

	10
	Mg; Co
	5


7. Назвіть метал, який можна використати: а) як анодне; б) як катодне покриття для захисту від корозії залізного виробу. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, які виникають під час атмосферної корозії внаслідок ушкодження кожного покриття та напишіть рівняння електродних процесів (2 бали).
	№
	Метали

	21
	Ti (II); Bi


Модульна контрольна робота № 2

Навчальна дисципліна «Електрохімія» 

Спеціальність «Хімія», 4 курс

Варіант № 4
1. Які реакції можливі на інертних та металевих електродах при електролізі (1 бал)? 

2. При електролізі водного розчину хром (ІІІ) сульфату струмом силою 2 А маса катода збільшилася на 8 г. Протягом якого часу проводили електроліз? (2 бали)
3. Складіть схеми електролізу з інертними електродами водних розчинів солей: K2SO4, AuCl3 (2 бали).
4. Якої сили повинен бути струм, щоб за час t шляхом електролізу з розчину солі виділився метал масою m г? Запишіть електродні процеси. (2 бали).
	№
	Сіль
	m, г
	t

	1
	AgNO3
	2,00
	15 хв. 38 с.


5. Які основні способи захисту металів від корозії ви знаєте? Наведіть приклади із власних спостережень. (1 бал)
6. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, що виникають внаслідок конструкційного контакту зазначених в умові металів у розчині з наведеним значенням рН: а) за наявності кисню, б) у відсутності кисню. (2 бали)
	№
	Метали
	рН

	13
	Fe; Ni
	3


7. Назвіть метал, який можна використати: а) як анодне; б) як катодне покриття для захисту від корозії залізного виробу. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, які виникають під час атмосферної корозії внаслідок ушкодження кожного покриття та напишіть рівняння електродних процесів. (2 бали)
	№
	Метали

	23
	V; Cu


Модульна контрольна робота № 2

Навчальна дисципліна «Електрохімія» 

Спеціальність «Хімія», 4 курс

Варіант № 5
1. Поясніть сутність процесів гальваностегії та гальванопластики? (1 бал)
2. Чому дорівнює молярна маса еквівалентів кадмію, якщо для виділення 1 г кадмію з розчину його солі треба пропустити через розчин 1717 Кл електрики. (2 бали)
3. Складіть схеми електролізу з інертними електродами водних розчинів солей: SnCl2, Fe2(SO4)3 (2 бали)
4. Якої сили повинен бути струм, щоб за час t шляхом електролізу з розчину солі виділився метал масою m г? Запишіть електродні процеси. (2 бали)
	№
	Сіль
	m, г
	t

	32
	CuSO4
	4,30
	13 хв. 57 с.


5. Як впливає на корозію заліза його контакт з іншими металами? Який метал буде руйнуватися першим на ушкодженій поверхні лудженого, оцинкованого і нікельованого заліза?  (1 бал)
6. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, що виникають внаслідок конструкційного контакту зазначених в умові металів у розчині з наведеним значенням рН: а) за наявності кисню, б) у відсутності кисню. (2 бали)
	№
	Метали
	рН

	14
	Pb; Cd
	7


7. Назвіть метал, який можна використати: а) як анодне; б) як катодне покриття для захисту від корозії залізного виробу. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, які виникають під час атмосферної корозії внаслідок ушкодження кожного покриття та напишіть рівняння електродних процесів. (2 бали)
	№
	Метали

	27
	Nb; Pt


Модульна контрольна робота № 2

Навчальна дисципліна «Електрохімія» 

Спеціальність «Хімія», 4 курс

Варіант № 6
1. Чому лужні метали не можна добути електролізом водних розчинів їхніх сполук? 
(1 бал)
2. При електролізі водного розчину станум (ІІ) хлориду на аноді виділилося 4,48 л хлору (н.у.). Знайти масу олова, яка виділилась на катоді. (2 бали)
3. Складіть схеми електролізу з інертними електродами водних розчинів солей: К2S, SnSO4. (2 бали)
4. Якої сили повинен бути струм, щоб за час t шляхом електролізу з розчину солі виділився метал масою m г? Запишіть електродні процеси. (2 бали)
	№
	Сіль
	m, г
	t

	33
	Fe2(SO4)3
	2,50
	20 хв. 46 с.


5. Що називається корозією? Наведіть приклади руйнування металевих виробів внаслідок корозії. (1 бал)
6. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, що виникають внаслідок конструкційного контакту зазначених в умові металів у розчині з наведеним значенням рН: а) за наявності кисню, б) у відсутності кисню. (2 бали)
	№
	Метали
	рН

	15
	Ag; Co
	9


7. Назвіть метал, який можна використати: а) як анодне; б) як катодне покриття для захисту від корозії залізного виробу. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, які виникають під час атмосферної корозії внаслідок ушкодження кожного покриття та напишіть рівняння електродних процесів. (2 бали)
	№
	Метали

	20
	Mg; Pb
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Варіант № 7    
1. В чому полягає сутність процесу електролізу? Що таке вихід за струмом (1 бал)?

2. Розчин містить йони Fe2+, Ag+, Bi3+ і Pb2+ в однаковій концентрації. У якій послідовності йони будуть виділятися при електролізі, якщо напруга достатня для виділення будь-якого металу (2 бали)?  

3. Складіть схеми електролізу з інертними електродами водних розчинів солей: AgNO3, BaCl2 (2 бали)

4. Якої сили повинен бути струм, щоб за час t шляхом електролізу з розчину солі виділився метал масою m г? Запишіть електродні процеси. (2 бали)

	№
	Сіль
	m, г
	t

	1
	AgNO3
	2,00
	15 хв. 38 с.


5. Що називається корозією? Наведіть приклади руйнування металевих виробів внаслідок корозії  (1 бал).
6. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, що виникають внаслідок конструкційного контакту зазначених в умові металів у розчині з наведеним значенням рН: а) за наявності кисню, б) у відсутності кисню. (2 бали)
	№
	Метали
	рН

	6
	Mn; Cd
	3


7. Назвіть метал, який можна використати: а) як анодне; б) як катодне покриття для захисту від корозії залізного виробу. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, які виникають під час атмосферної корозії внаслідок ушкодження кожного покриття та напишіть рівняння електродних процесів. (2 бали)
	№
	Метали

	18
	Mn; Ni
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Варіант № 8
1. Яка принципова відмінність процесів, що відбуваються у гальванічному елементі та при електролізі (1 бал)?

2. При електролізі розчину солі металу (ІV) за 10 хвилин при силі струму 5 А виділилося на катоді 1,517 г металу. Визначте молярну масу еквівалентів металу та вкажіть його (2 бали).

3. Складіть схеми електролізу з інертними електродами водних розчинів солей: Cr(NO3)2,  Na2S (2 бали).
4. Якої сили повинен бути струм, щоб за час t шляхом електролізу з розчину солі виділився метал масою m г? Запишіть електродні процеси. (2 бали)
	№
	Сіль
	m, г
	t

	1
	CuSO4
	4,30
	13 хв. 57 с.


5. Що таке інгібітор? Чим інгібітор відрізняється від каталізатора? (1 бал)
6. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, що виникають внаслідок конструкційного контакту зазначених в умові металів у розчині з наведеним значенням рН: а) за наявності кисню, б) у відсутності кисню. (2 бали)

	№
	Метали
	рН

	9
	Mn; Cd
	9


7. Назвіть метал, який можна використати: а) як анодне; б) як катодне покриття для захисту від корозії залізного виробу. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, які виникають під час атмосферної корозії внаслідок ушкодження кожного покриття та напишіть рівняння електродних процесів. (2 бали)

	№
	Метали

	19
	Са; Cо
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Варіант № 9
1. Яке значення для електролізу має матеріал електрода? (1 бал)
2. Обчисліть масу срібла, що виділилося на катоді при пропущенні струму силою 6 А через розчин аргентум нітрату протягом 30 хвилин. (2 бали)
3. Складіть схеми електролізу з інертними електродами водних розчинів солей: Na3PO4, СrСl3 (2 бали).
4. Якої сили повинен бути струм, щоб за час t шляхом електролізу з розчину солі виділився метал масою m г? Запишіть електродні процеси 
(2 бали).
	№
	Сіль
	m, г
	t

	1
	Fe2(SO4)3
	2,50
	20 хв. 46 с.


5. Чим визначається вибір захисту металу від корозії (1 бал)?

6. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, що виникають внаслідок конструкційного контакту зазначених в умові металів у розчині з наведеним значенням рН: а) за наявності кисню, б) у відсутності кисню (2 бали).
	№
	Метали
	рН

	10
	Mg; Co
	5


7. Назвіть метал, який можна використати: а) як анодне; б) як катодне покриття для захисту від корозії залізного виробу. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, які виникають під час атмосферної корозії внаслідок ушкодження кожного покриття та напишіть рівняння електродних процесів (2 бали).
	№
	Метали

	21
	Ti (II); Bi


Модульна контрольна робота № 2
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Варіант № 10
1. Які реакції можливі на інертних та металевих електродах при електролізі (1 бал)? 

2. При електролізі водного розчину хром (ІІІ) сульфату струмом силою 2 А маса катода збільшилася на 8 г. Протягом якого часу проводили електроліз? (2 бали)
3. Складіть схеми електролізу з інертними електродами водних розчинів солей: K2SO4, AuCl3 (2 бали).
4. Якої сили повинен бути струм, щоб за час t шляхом електролізу з розчину солі виділився метал масою m г? Запишіть електродні процеси. (2 бали).

	№
	Сіль
	m, г
	t

	1
	AgNO3
	2,00
	15 хв. 38 с.


5. Які основні способи захисту металів від корозії ви знаєте? Наведіть приклади із власних спостережень. (1 бал)
6. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, що виникають внаслідок конструкційного контакту зазначених в умові металів у розчині з наведеним значенням рН: а) за наявності кисню, б) у відсутності кисню. (2 бали)
	№
	Метали
	рН

	13
	Fe; Ni
	3


7. Назвіть метал, який можна використати: а) як анодне; б) як катодне покриття для захисту від корозії залізного виробу. Складіть схеми корозійних гальванічних елементів, які виникають під час атмосферної корозії внаслідок ушкодження кожного покриття та напишіть рівняння електродних процесів. (2 бали)
	№
	Метали

	23
	V; Cu


