Лабораторна робота № 5

Тема: ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ БІОПОЛІМЕРІВ.
Мета: навчиться інтерпретувати фізико-хімічні властивості біополімерів у зв’язку з їх біологічною функцією. 
Лабораторний посуд та реактиви: штатив із пробірками, бюретка, піпетки, золь гідроксиду феруму(III), 0,1% розчин крохмалю, розчин сульфату натрію, С(Na2SO4) = 0,05 моль/л).

Хід роботи
[bookmark: _GoBack]1. Приготування колоїдних розчинів гідроксиду заліза з додаванням різних об’ємів розчину желатину. 
2. Вивчення коагуляції отриманих розчинів при додаванні електроліту. 
3. Розрахунок порога коагуляції при відсутності й при наявності полімеру. 

Методика проведення експерименту
У шість пробірок наливають по 5 моль золю гідроксиду заліза (III) або берлінської лазурі з позитивним зарядом. Потім у першу пробірку наливають 0,2 моль 0,1%-го розчину желатину або 0,5% розчину крохмалю, а в кожну наступну − на 0,2 моль більше. У шосту пробірку полімер не додають, вона є контрольною. Через 2-3 хв. у кожну пробірку по краплях при збовтуванні додають із бюретки розчин сульфату натрію із С(Na2SO4) = 0,05 моль/л до настання коагуляції. 
Результати роботи занести в таблицю:

	Номер пробірки
	Об’єм полімеру, моль
	Об’єм розчину Na2SO4 , моль
	Поріг коагуляції, ммоль/л

	
	
	
	



Поріг коагуляції, ммоль/л, розрахувати по формулі:
 
Cк = Cелектр · Vелектр · 1000/Vзолю+Vелектроліту

Порівняти отримані результати й зробити висновок про вплив полімерів на стійкість золів.
