
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
з дисципліни «Металургія рідкісних металів» 

 
1. Які метали належить до групи рідкісних?  
2. На які  підгрупи поділяють рідкісні метали? 
3. Які метали належить до групи легких рідкісних?  
4. Які метали належить до групи тугоплавких рідкісних?  
5. Які метали належить до групи розсіяних рідкісних?  
6. Які метали належить до групи рідкісноземельних?  
7. Які метали належить до групи радіоактивних?  
8. Які загальні особливості характерні для технологій виробництва 

рідкісних металів з рудної сировини? 
9. В яких галузях промисловості застосовують рідкісні метали? 
10. Що є сировиною для отримання вольфраму? 
11. В яких мінералах в природі знаходиться вольфрам? 
12. Які мінерали мають промислове значення для отримання вольфраму? 
13. В яких галузях промисловості застосовують вольфрам? 
14. Якими способами розкладають вольфрамові концентрати? 
15. Чим пояснюється необхідність надлишку соди при спіканні 

вольфрамових концентратів? 
16. Яку температуру доцільно підтримувати під час спікання з содою?  
17. Які реакції відбуваються при спіканні вольфрамітових концентратів з 

содою?  
18. Для чого додають селітру при розкладанні вольфрамітових концентратів 

спіканням з содою?  
19. Для чого необхідний кисень при розкладанні вольфрамітових 

концентратів спіканням з содою? 
20. Для чого при спіканні шеєлітового концентрату з содою додають кварц? 
21. Які реакції відбуваються під час спікання шеєлітових концентратів з 

содою?  
22. Яке промислове обладнання використовується для спікання 

вольфрамових концентратів? 
23. У вигляді яких сполук вольфрам виділяють з розчинів вольфрамату 

натрію?  
24. Які є способи переробки розчинів вольфрамату натрію? 
25.  У якому випадку вольфрамову кислоту безпосередньо виділяють з 

розчинів вольфрамату натрію?  
26. Від яких основних домішок очищають розчини вольфрамату натрію?  



27. Які переваги має спосіб осадження вольфрамату кальцію з подальшим 
його розкладанням кислотами?  

28. Як очищають розчини вольфрамату натрію від йіонів силіцію?  
29. Як відбувається очищення розчину вольфрамату натрію від йонів фтору?  
30. Як очищають розчини вольфрамату натрію від йонів фосфору?  
31. Які реакції відбуваються під час амонійно-магнієвого очищення розчинів 

вольфрамату натрію?  
32. Які вимоги висувають до триоксиду вольфраму, шо використовується для 

отримання металевого вольфраму або його карбіду? 
33. В якому випадку доцільно використовувати кислотні способи розкриття 

шеєлітових концентратів?  
34. Які переваги і недоліки мають кислотні способи розкриття шеєлітових 

концентратів порівнянно з лужними?  
35. Які реакції відбуваються під час розкриття природного шеєліту соляною 

кислотою?  
36. Як зняти або зменшити внутрішньодифузійне гальмування при 

розкладанні шеєлітових концентратів?  
37. За яких технологічних умов відбувається безпосереднє розкладання 

шеєлітових концентратів соляною кислотою?  
38. Яке обладнання використовують для розкриття?  
39. З якою метою при солянокислому розкладанні концентрату вводять деяку 

кількість азотної кислоти?  
40. Як розподіляється домішка молібдену між твердою і рідкою фазами при 

розкладанні шеєлітового концентрату соляною кислотою?  
41. Як відбувається очищення технічної вольфрамової кислоти від домішок?  
42. Які методи застосовують для виділення з аміачних розчинів 

паравольфрамату амонію?  
43. Які переваги використання азотної кислоти при розкритті шеєлітових 

концентратів порівнянно з використанням соляної кислоти? 
44. В яких галузях промисловості застосовують титан та його сполуки? 
45. Які фізико-хімічні властивості титану зумовили його широке 

використання? 
46. Що є сировиною для отримання титану? 
47. Як відбувається виплавка титанового шлаку? 
48. Яким чином проводять хлорування титанового шлаку? 
49. При якій температурі плавиться тетрахлорид титану? 
50. За якою реакцією відновлюється титан з тетрахлорид титану? 
51. За яких технологічних умов відновлюють титан з тетрахлориду титану? 



52. Які відновники використовуються для відновлення титану з його 
тетрахлориду? 

53. Як відбувається сепарація відновленого титану? 
54. Яке устаткування використовують для сепарації відновленого титану? 
55. Що таке реакційна маса? 
56. Якими способами переплавляють титанову губку на титановий злиток? 
57. На якій установці проводять плавку титанової губки? 
58. Якої чистоти отримують титан після переплавлення губки? 
59. Які види відходів належать до вторинної титанової сировини? 
60. Яка кількість титану та його сплавів перетворюється у відходи під час 

отримання виробів з них? 
61. Як класифікують вторинну титанову сировину? 
62. Як готують вторинну титанову сировину до металургійної переробки? 
63. Які існують способи металургійної переробки титанової стружки на 

товарний метал і в чому їх фізико-хімічна сутність? 
64. Які переваги має метод електролітичного рафінування титанових 

відходів? 
65. Які основні електродні реакції відбуваються при рафінуванні титанових 

відходів? 
66. Які домішки накопичуються в електроліті під час рафінування титанових 

відходів? Які електроліти використовують? 
67. Які технологічні чинники впливають на вміст електроліту в катодному 

осаді титану? 
68. Які способи використовують для видалення електроліту з катодного 

осаду? 
69. З яких стадій складається гідрометалургійна переробка катодних осадів 

титану? 
70. Які особливості характерні для вилуговування катодних осадів титану? 
71. Що є сировиною для отримання молібдену? 
72. В яких мінералах в природі знаходиться молібден? 
73. Які мінерали мають промислове значення для отримання молібдену? 
74. В яких галузях промисловості застосовують молібден? 
75. Якими способами в промисловості переробляють молібденітові 

концентрати? 
76. Яким чином проводять збагачення руд, що містять молібден? 
77. Які процеси відбувається під час окислювального випалювання 

молібденітового концентрату? 
78. Як змінюється механізм окиснення часточок молібденіту з підвищенням 

температури? 



79. У яких апаратах випалюють молібденітові концентрати? 
80. У яких випадках в недогарках утворюються СuМоО4 і МоО2? 
81. Чому температуру випалювання слід підтримувати в межах 560−570 °С? 
82. Чому з недогарків печей КШ не можна виплавляти феромолібден? 
83. Охарактеризуйте аміачний спосіб переробки концентратів молібдену? 
84. Яким чином проходить вилуговування триокису молібдену розчинами 

аміаку? 
85. Яка реакція утворення молібдену амонію? 
86. Яким чином відбувається очищення аміачних розчинів? 
87. Яким чином утворюється парамолібдат амонію? 
88. Як отримати триоксид молібдену? 
89. Яким чином відбувається осадження тетрамолібдату?  
90. Як отримати молібдат натрію? 
91. За якою схемою відбувається взаємодія молібденатів міді, кальцію і заліза 

з содою? 
92. Яка реакція осадження молібдату кальцію? 
93. За якою технологією одержують триоксид молібдену? 
94. Що є сировиною для отримання ніобію? 
95. Якими реагентами можна перевести металевий ніобій у хімічну сполуку? 
96. Які фізичні властивості ніобію?  
97. За якою реакцією відбувається взаємодія ніобію і хлору? 
98. Які якості ніобію допомагають чинити опір дії окиснювачів?  
99. Яким чином використовують ніобій для випрямляння струму? 
100. Які способи переробки руд, що містять ніобій? 
101. Які стадії отримання ніобію? 
102. Які основні методи отримання ніобію? 
103. З якою метою вводять ніобій до складу сталей? 
104. Що є сировиною для отримання галію?  
105. Які продукти переробки алюмінієвої сировини є джерелом отримання 

галію?  
106. В яких мінералах в природі знаходиться галій? 
107.  В яких галузях промисловості застосовують галій?  
108. Які властивості мають галій та його хімічні сполуки?  
109. Якими електрохімічними способами отримують технічний галій?  
110. Які недоліки характерні для електролітичного отримання галію на 

ртутному катоді?  
111. Які основні електродні реакції відбуваються при електролітичному 

отриманні галію з лужних розчинів галату натрію?  



112. Як технологічні чинники впливають на вихід за струмом при 
електролітичному отриманні галію? 

113. Які метали належить до групи рідкісноземельних? На які дві підгрупи 
поділяють лантаноїди?  

114. В яких мінералах в природі знаходяться РЗМ? 
115. Які мінерали мають промислове значення для отримання РЗМ?  
116. В яких галузях промисловості застосовують РЗМ та їх сполуки?  
117. Які матеріали використовуються для виробництва поліруючих 

порошків?  
118. Яке місце займають РЗМ у виробництві поліритів? 
119. Що є сировиною для виробництва поліруючих матеріалів на основі 

оксидів РЗМ?  
120. Які основні способи розкладання монацитових концентратів 

використовують у промисловій практиці?  
121. Які вони мають особливості та в чому їх відмінність?  
122. Які хімічні реакції відбуваються при сірчанокислотному способі 

розкладання монацитового концентрату?  
123. Як окремо виділяють торій і РЗМ із сульфатних розчинів?  
124. Які реакції відбуваються при лужному способі розкладання 

монацитового концентрату?  
125. Як окремо виділяють торій і РЗМ із хлоридних розчинів?  
126. В чому сутність карбонатного способу отримання порошків оксидів 

РЗМ з плаву хлоридів?  
127. Чому не можна провести отримання фторкарбонатів в одну операцію?  
128. Як впливає дотримання технологічних режимів на якість поліритів?  
129. Навіщо в карбонати вводиться йон фтору?  
130. Чому за прийнятою технологією не можна отримати високе вилучення 

РЗМ в кінцевий продукт? 
 
 
 


