Питання до заліку з дисципліни
Загальна металургія та екологія
1. Характеристика залізних руд
2. Характеристика марганцевих руд
3. Флюси та відходи виробництва
4. Дроблення та подрібнення сировинних матеріалів
5. Грохочення та класифікація
6. Збагачення
7. Окускування залізорудної сировини
8. Агломерація
9. Окочування
10. Металургійне паливо
11. Виробництво коксу
12. Властивості коксу
13. Загальний опис доменної печі
14. Фундамент, кожух та холодильники доменної печі
15. Футерування доменної печі
16. Горн доменної печі
17. Колошниковий пристрій доменної печі
18. Завантаження шихти і розподіл матеріалів на колошнику доменної печі
19. Розподіл температур, видалення вологи та розкладання карбонатів в доменній печі
20. Процеси відновлення в доменній печі
21. Відновлення марганцю в доменній печі
22. Відновлення кремнію в доменній печі
23. Утворення чавуну в доменній печі
24. Утворення шлаку в доменній печі
25. Інтенсифікація доменного прoцесу
26. Продукти доменної плавки
27. Випуск і прибирання чавуну
28. Випуск і прибирання шлаку
29. Класифікація сталей
30. Термодинаміка сталеплавильних процесів
31. Кінетика сталеплавильних процесів
32. Сталеплавильні шлаки
33. Основні реакції сталеплавильних процесів
34. Гази в сталях
35. Розкислення та легування сталі
36. Шихтові матеріали сталеплавильного виробництва
37. Різновидності конвертерних процесів
38. Пристрій конвертера
39. Шихтові матеріали киснево-конвертерного процесу
40. Плавка у кисневому конвертері з верхнім продувкою
41. Конвертерні процеси з донною продувкою киснем
42. Конвертерні процеси з комбінованої продувкою
43. Будова дугових електропечей
44. Шихтові матеріали електроплавки
45. Традиційна технологія електроплавки із відновним періодом
46. Різновиди технології плавки у великовантажних печах
47. Виплавка сталі в кислих дугових електропічах
48. Будова мартенівської печі
49. Основний мартенівський процес
50. Кислий мартенівський процес 
51. Двохванні сталеплавильні печі
52. Виплавка стали в індукційних печах
53. Будова індукційної печі підвищеної частоти

54. Технологія плавки в індукційних печах

55. Способи розливки сталі.

56. Розливка сифоном і зверху

57. Кристалізація сталі

58. Зливок спокійної сталі

59. Злиток киплячої сталі

60. Злиток напівспокійної  сталі

61. Хімічна неоднорідність злитків

62. Сталерозливний ківш

63. Виливниці та інше обладнання

64. Особливості розливки спокійної сталі

65. Спеціальні методи теплоізоляції та обігріву верху зливка

66. Особливості розливки кіплячої сталі

67. Дефекти стальних злитків

68. Різновиди безперервної розливки сталі

69. Будова установок безперервного розливання

70. Технологія розливки та якість злитку

71. Технологічні основи позапічного рафінування

72. Сучасні способи вакуумування

73. Обробка металу вакуумом і киснем

74. Метод продування інертними газами

75. Обробка сталі шлаками

76. Способи виробництва феросплавів

77. Відновлювальні феросплавні печі

78. Рафінувальні феросплавні печі

79. Виробництво феросиліцію

80. Виробництво феромарганцю

81. Виробництво силікомарганцю

82. Виробництво вуглецевого ферохрому

83. Виробництво феротитану

84. Основи технології отримання ферованадію
85. Основні напрямки охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування

86. Захист повітряного басейну

87. Охорона водного басейну

88. Утилізація шлаків

89. Використання шламів і викидів

