Вимоги до оформлення ПА №1 з ХВМС (до 06 жовтня 2025 р. 21.00, прикріплення в Мудл)
Поточна атестація оформлюється від руки (схеми, формули, реакції (стадії полімеризації)).

Якщо питання містить тільки теорію, можливий електронний варіант відповіді.
Поточна атестація №1 «Хімія високомолекулярних сполук»

Варіант №1 (Аліса)
1. Напишіть структури 3-х мономерів і відповідних їм полімерів: етилен, хлоропрен, вінілацетат. Дайте раціональну, систематичну назву полімерам. За допомогою якого виду або видів полімеризації можна отримати данні полімери? Відповідь обґрунтуйте. Класифікація полімерів за галузями застосування. Наведіть приклади.
2. Радикальна полімеризація: визначення. Особливості термічного, хімічного ініціювання. Напишіть реакції розпаду ініціаторів (редокс-системи, пероксиду третбутилу), які використовуються в радикальній полімеризації.
3. Катіонна полімеризація: визначення, особливості процесу. Мономери, які використовуються під час катіонної полімеризації. Напишіть реакції катіонної полімеризації, на прикладі мономеру: 
бута-1,3-дієну.
4. Ініціатори аніонної полімеризації: наведіть приклади реакцій ініціювання. Напишіть реакції аніонної полімеризації, на конкретному прикладі мономеру: нітроетилену.
_________________________________________________________________________________________
Поточна атестація №1 «Хімія високомолекулярних сполук»

Варіант №2 (Надія)
1. Напишіть структури 3-х мономерів і відповідних їм полімерів: ізобутилен, акрилонітрил, етиленоксид. Дайте тривіальну, раціональну, систематичну назву полімерам. За допомогою якого виду або видів полімеризації можна отримати данні полімери? Відповідь обґрунтуйте. Класифікація полімерів за топологією. Наведіть приклади.
2. Мономери, які використовуються в радикальній полімеризації: особливості будови. Напишіть реакції розпаду ініціаторів (персульфату калію, гідропероксиду ізопропілбензену), які використовуються в радикальній полімеризації.
3. Ініціатори, які використовуються в катіонній полімеризації. Особливості ініціювання під час використання CF3COOH, BF3, AlCl3.  Напишіть відповідні реакції. Напишіть реакції катіонної полімеризації, на конкретному прикладі мономеру: стиролу.
4. Кінетика аніонної полімеризації. Напишіть реакції аніонної полімеризації, на конкретному прикладі мономеру: пропілену.
_________________________________________________________________________________________
Поточна атестація №1 «Хімія високомолекулярних сполук»

Варіант №3 (Ерна)
1. Напишіть структури 3-х мономерів і відповідних їм полімерів: пропілен, стирол, акриламід. Дайте тривіальну, раціональну, систематичну назву полімерам. За допомогою якого виду або видів полімеризації можна отримати данні полімери? Відповідь обґрунтуйте. Класифікація полімерів за походженням. Наведіть приклади.
2. Кінетика радикальної полімеризації.
3. Особливості ініціювання під час використання HClO4, ініціювання, фотоініціювання.  Напишіть відповідні реакції. Напишіть реакції катіонної полімеризації, на конкретному прикладі мономеру: 
α-метилстиролу.
4. Мономери аніонної полімеризації: особливості будови. Напишіть реакції аніонної полімеризації, на конкретному прикладі мономеру: ізобутилену.
_________________________________________________________________________________________
Поточна атестація №1 «Хімія високомолекулярних сполук»

Варіант №4 (Софія)
1. Напишіть структури 3-х мономерів і відповідних їм полімерів: бута-1,3-дієн, вінілхлорид, нітроетилен. Дайте тривіальну, раціональну, систематичну назву відповідним полімерам. За допомогою якого виду полімеризації можна отримати данні полімери? Відповідь обґрунтуйте. Класифікація полімерів за молекулярною масою. Наведіть приклади.
2. Стадії радикальної полімеризації: визначення, приклад механізму радикальної полімеризації на прикладі мономеру, який має формулу СН2=СН(OAc).
3. Кінетика катіонної полімеризації. Напишіть реакції катіонної полімеризації, на конкретному прикладі мономеру: акрилату.
4. Особливості процесу аніонної полімеризації. Напишіть реакції аніонної полімеризації, на конкретному прикладі мономеру: бута-1,3-дієну.
_________________________________________________________________________________________
Поточна атестація №1 «Хімія високомолекулярних сполук»
Варіант №5 (Артем)
1. Напишіть структури 3-х мономерів і відповідних їм полімерів: ізопрен, вініліденхлорид, вінілацетат. Дайте тривіальну, раціональну, систематичну назву відповідним полімерам. За допомогою якого виду полімеризації можна отримати данні полімери? Відповідь обґрунтуйте. Класифікація полімерів хімічна. Наведіть приклади.
2. Вплив концентрації мономера, ініціатора і температури на швидкість радикальної полімеризації і молекулярну масу полімеру. Реакції розпаду ініціаторів (переестерів, динітрилу азодиізомасляної кислоти), які використовуються в радикальній полімеризації. 
3. Псевдокатіонна, псевдожива катіонна полімеризація. Напишіть реакції катіонної полімеризації, на конкретному прикладі мономеру: метакрилату.
4. Ініціатори аніонної полімеризації. Напишіть реакцію ініціювання, на конкретному прикладі ініціатора. Напишіть реакції аніонної полімеризації, на конкретному прикладі мономеру: стиролу.
_________________________________________________________________________________________

